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Diffusionsoffen

Verarbeitung von Holzfaserdammstoffen im Holz- und Massivbau

Fotos (2): Gutex

Dammstoffe aus Holzfasern lassen sich auf der Baustelle angenehm verarbeiten und erfiillen alle An-
forderungen an einen guten Feuchte-, Wirme-, Schall-, Brand- und Hitzeschutz. Okologisch sind die

aus Restholz hergestellten Dammplatten obendrein. Sie besitzen aufgrund ihrer Porositit einen sehr
geringen Diffusionswiderstand und eine hohe Wirme- und Feuchtespeicherkapazitit — viele Griinde,

diesen Dammstoff haufiger am Bau zu verarbeiten.

Verarbeitung eines Holzfaser-
WDVS im Holzbau (links)
und im Massivbau (rechts)

Schematischer Aufbau eines
Holzfaser-WDVS im Holz-
bau (links) und im Massiv-
bau (rechts)

Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter,
Lehrstuhl fiir Holzbau und
Baukonstruktion an der TU
Miinchen

Der Feuchteschutz nimmtim
Holzbau eine Sonderstellung
ein. Diffusionsoffene Bauwei-
sen ermoglichen hier tauwas-
serfreie Konstruktionen selbst
dann, wenn zum Beispiel im
Holzrahmenbau innenseitig
statt einer dampfsperrenden
Folie nur eine Dampfbremse
mit einem sq¢-Wert von 2,5 bis
10 m angebracht wurde. Auf
der Bauteilauflenseite sollte
dieser etwa um das fuinf- bis

zehnfache geringer sein (also
zwischen 0,5 und 1,0 m lie-
gen). Durch die diffusions-
fihige Innenschale ist in den
Sommermonaten oder bei
Sonnenbestrahlung in der
Ubergangszeit eine Dampf-
diffusion zur Raumseite mog-
lich. Das daraus resultierende
groflere Rucktrocknungsver-
mogen der Konstruktion

bringt Verdunstungsreser-
ven, die auch kleine Ausfiih-
rungsfehler verzeihen — zum
Beispiel beim Herstellen der
Luftdichtung oder bei Mini-
malleckagen der wasserfiih-
renden Schichten aulen.
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Platten mit
Mehrfachfunktion

Porose Baustoffe aus Faser-
produkten sind fiir eine diffu-
sionsoffene Bauweise prides-
tiniert. Holzfaserdimmstoffe
kénnen zudem unterschied-
lich verdichtet hergestellt wer-
den. Neben der klassischen
Verwendung als Dimmstoff
im Gefach kénnen sie als Plat-
tenbaustoffe auch direkt auf
Holzstinderkonstruktionen
oder Sparren aufgebracht
werden. Speziell entwickelte
Produkte mit wasserabwei-
sender Funktion werden als
dufere Beplankung hinter
der beliifteten Wetterschale
verwendet und stellen durch
Nut- und Feder-Verbindung
die erforderliche Winddich-
tigkeit her. Durch die Hydro-
phobierung sind die Platten
resistent gegeniiber voriiber-
gehender Befeuchtung wih-
rend der Montage. Bei der
Anwendung im Dach dienen
sie als Unterdeckplatte oder
als Aufdachdimmung mit
besonderen Vorteilen hin-
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sichtlich der Schallddmmung
und dem sommerlichen Hit-
zeschutz. Durch eine flichige
Verlegung auf der Bauteilau-
Renseite wird zudem eine
wirmebriickenoptimierte
Gebiudehiille erzielt.

Diffusionsoffene
WDV-Systeme

Holzfaserdimmstofte eignen
sich auch als Putztragerplat-
te. Fiir die Anwendung von
Holzfaserdimmstoffen in
WDV-Systemen existieren
allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen. Fiir den Einsatz
auf Winden in Holzrahmen-
bauweise, Massivholz- oder
auch  Mauerwerksbauten
werden in Verbindung mit
mineralischen Auflenputzen
und wasserabweisenden An-
strichen ss-Werte zwischen
0,5 und 1,0 m fiir das WDVS
erreicht. Systeme mit Holzfa-
serdimmstoffen eignen sich
auch fiir die energetische
Ertiichtigung bestehender
Gebdude. Eine Auflendim-
mung weist dabei aus bau-
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physikalischer Sicht Vorteile
gegeniiber einer Innendim-
mung auf. Eine Vielzahl von
Fertighdusern aus den 1960er-
und 1970er-Jahren, die den
heutigen Dimmstandards
nicht mehr entsprechen, wur-
den inzwischen mit diesen
Systemen nachhaltig saniert
und fiir die nichste Periode
der Nutzung als Niedrigen-
ergie- oder sogar als Drei-Li-
ter-Hiuser zukunftstauglich
gemacht. Erginzend hierzu
werden Holzfaserdimmstoffe
auch fiir die Herstellung von
inneren Dimm- und Installa-
tionsebenen verwendet.

Holzschutz -
Gefihrdungsklasse 0

Holzkonstruktionen mit Ein-
stufung in die Gefihrdungs-
klasse (GK) 0nach DIN 68 800-
2 [2] entsprechen dem Stand
der Technik, denn dadurch
kann auf einen chemischen
Holzschutz verzichtet wer-
den. Die Diffusionsfihigkeit
pordser  Plattenstrukturen
bei gleichzeitiger kapillarer

Bauhandwerk

Feuchteleit- und Feuchtespei-
cherfihigkeit erweist sich bei
der Verwendung von Wirme-
dammstoffen in Gefachkons-
truktionen als Vorteil. Den-
noch istin DIN 68800-2 bisher
nur Mineralfaserddmmstoff
direkt erwihnt. Alle anderen
Dimmstoffe benstigen einen
besonderen Verwendungs-
nachweis. Entsprechende
Nachweise liegen zwar vor,
jedoch wird im Rahmen der
Neufassung der DIN 68800
angestrebt, dass auch Daimm-
stoffe aus nachwachsenden
Rohstoffen als Bestandteil von
Regelkonstruktionen in GK 0
aufgenommen werden.

Innendimmungen
mit Feuchteregulierung

Durchihrausgeprigtes Feuch-
tesorptionsvermdgen tragen
Holzfaserdimmstoffe zudem
zu einem guten Raumklima
bei — in gewissem Umfang
findet eine Feuchteregulie-
rung statt: Hohe Raumluft-
feuchtigkeit wird absorbiert
und bei trockener Luft wieder

Verarbeitung einer Aufspar-
renddmmung aus Holzfaser-
platten in der Dachsanierung
(Foto: Steico)
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Verarbeitung einer Aufspar-
renddmmung im Neubau

abgegeben. Als nachtriglich
aufgebrachte Innendimmung
—zum Beispiel bei Fachwerk-
konstruktionen — kann die
Eigenschaft des Feuchtetrans-
ports im Dimmstoff zu einer
dauerhaft trockenen Wand-
konstruktion beitragen. Vor-
aussetzung ist der Einbau ei-
ner ,nur“ dampfbremsenden,
luftdichten Ebene. Die ent-
sprechenden Konstruktionen
miissen mit Rechenverfahren
nachgewiesen werden, die das
dynamische Feuchteverhalten
der Konstruktion abbilden.

Flachdach als Warmdach

Die feuchteregulierenden Ei-
genschaften von Holzfaser-
ddmmstoffen erweisen sich
auch bei Warmdachkonstruk-
tionen als vorteilhaft: Unbeliif-
tete Flachdachkonstruktionen
mit zwischen den Balken lie-
gender Volldimmung und di-
rektaufliegender Abdichtung
erfreuen sich wegen geringer
Aufbauhshen und unkom-
plizierten Anschlussdetails
grofler Beliebtheit. Hygro-
thermische Untersuchungen
unter realen Klimarandbedin-
gungen haben ergeben, dass
feuchtesorptive ~ Baustoffe
wie Holzfaserdimmstoffe
ein besonders gutmiitiges
Verhalten aufweisen. Sie ha-
ben die Fihigkeit, anfallende
Feuchtigkeit aufzunehmen,
zwischenzuspeichern und
von der tragenden Holzscha-
lung fernzuhalten, ohne dabei
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jedoch an Dimmfihigkeit
zu verlieren. Da bei diesen
Konstruktionen voriiberge-
hender Tauwasseranfall in
der Dachschalung nicht zu
vermeiden ist, empfiehlt sich
zur Sicherstellung eines aus-
reichenden Austrocknungs-
vermdégens innenseitig eine
diffusionsfihige, feuchtead-
aptive Dampfbremse. Da die-
se Konstruktionen derzeit kei-
ne Regelkonstruktionen sind,
isthier ebenfalls ein Nachweis
im Einzelfall erforderlich.

Sommerlicher Hitzeschutz

Was bei Flachdachkonstrukti-
onen von Bedeutung ist, sollte
auch bei anderen Gebiudege-
ometrien nicht vernachlissigt
werden — der sommerliche
Hitzeschutz. Wihrend im
Winter die Nutzung der Son-
nenenergie tiber die Fassade
in Verbindung mit einer hoch
wirmegedimmten Gebdude-
hiille erwiinscht ist, sollte im
Sommer einer Uberhitzung
des Gebdudes vorgebeugt wer-
den. Dammstoffe mit hoher
spezifischer Warmekapazitit
und Rohdichte haben diesbe-
ziiglich Vorteile. Die positive
Auswirkung von Holzfaser-
dimmstoffen auf den som-
merlichen Hitzeschutz wur-
de durch eine Untersuchung
von Prof. Hauser [3] bestitigt.
Anhand vergleichender Simu-
lationsrechnungen mit praxis-
iiblichen Dimmstoffen wurde
deutlich, dass durch Holzfa-
serdimmstoffe die Anzahl der
Ubergradstunden gegeniiber
Mineralfaserdimmungen um
bis zu zwei Drittel reduziert
werden kann.

Sicherheit durch
geregelte Dimmstoffe

Moderne Dimmstoffe wer-
dennach neuen europiischen
oder noch existierenden na-
tionalen Normen gefertigt
und gekennzeichnet. Die
Ablésung von DIN Normen
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durch DIN EN Normen ist
weitgehend abgeschlossen.
Die Mindestanforderungen
fur die verschiedenen An-
wendungen von Dimmstof-
fen sind in Deutschland in
DIN V 4108-10 [4] enthalten.
Die Mehrzahl der Hersteller
verfiigen dariiber hinaus iiber
allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen, in denen spe-
zielle Anwendungsgebiete
geregelt sind, oder bestimmte
Materialeigenschaften nach-
gewiesen werden. Weitere
Informationen im Internet
unter www.holzfaser.org.
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